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Показания 
 Paprosky Classification of Acetabular Bone Loss  

 

Source: http://www.orthobullets.com/ /recon/5009/revision-total-hip-arthroplasty 



Показания 
 Paprosky Classification of Femoral Bone Loss  

 

Source: http://www.orthobullets.com/ /recon/5009/revision-total-hip-arthroplasty 



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К МАТЕРИАЛУ ДЛЯ 

ЗАМЕЩЕНИЯ ДЕФЕКТА  
• Остеокондуктивность 
• Высокая пористость 
• Резорбируемость 
• Скорость резорбции = скорости роста костной 

ткани.  
• Развитая архитектоника поверхности 
• Способность осуществлять механическую 

поддержку имплантата 
• Доступность (наличие на рынке, цена)  

 



КАКОЙ МАТЕРИАЛ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ 

ЗАМЕЩЕНИЯ ДЕФЕКТА? 

• АУТОГРАФТ ??? 

 

• АЛЛОГРАФТ ??? 

 

• КСЕНОГРАФТ ??? 

 

• СИНТЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ??? 



ОСНОВНЫЕ «СЛАБЫЕ МЕСТА» 
АУТОГРАФТ 

 

• 1) МОРБИДНОСТЬ ДОНОРСКОГО МЕСТА 

 

• 2) НЕДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
МАТЕРИАЛА* 

 

• 3) ОГРАНИЧЕНИЯ В ФОРМЕ И РАЗМЕРЕ 
МАТЕРИАЛА 

 



ОСНОВНЫЕ «СЛАБЫЕ МЕСТА» 
АЛЛОГРАФТ 

 
• 1) ОТСУТСТВИЕ В РОССИИ АДЕКВАТНОГО БАНКА 

КОСТНЫХ И ХРЯЩЕВЫХ ТКАНЕЙ 
 

• 2) ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИЙ 
 

• 3) ВОЗМОЖНОСТЬ ИММУННЫХ РЕАКЦИЙ 
 

• 4) ДОСТУПНОСТЬ 
 

• 5)ДЛИТЕЛЬНЫЕ СРОКИ РЕЗОРБЦИИ* 
 
 
 



ОСНОВНЫЕ «СЛАБЫЕ МЕСТА» 
КСЕНОГРАФТ 

 
• 1) НЕДОСТАТОЧНАЯ ПОРИСТОСТЬ 

 
• 2) ВОЗМОЖНОСТЬ ИММУННЫХ РЕАКЦИЙ 

 
• 3) ОГРАНИЧЕНИЯ В ФОРМЕ И РАЗМЕРЕ МАТЕРИАЛА 

 
• 4) ДОСТУПНОСТЬ 

 
• 5)ДЛИТЕЛЬНЫЕ СРОКИ РЕЗОРБЦИИ* 

 



ОСНОВНЫЕ «СЛАБЫЕ МЕСТА» 
СИНТЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  

 

• 1) СООТНОШЕНИЕ ПОРИСТОСТИ, 
ПРОЧНОСТИ, РЕЗОРБИРУЕМОСТИ (ЧЕМ 
ВЫШЕ ПРОЧНОСТЬ ТЕМ НИЖЕ ПОРИСТОСТЬ 
И РЕЗОРБИРУЕМОСТЬ) 



??? 









Спасибо за внимание! 

 


