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Uvod

Jamka typ TC je urcena jak pro revizni ndhradu za predchozi proximalné migrujici jamku, tak
pro primoimplantaci. Tato publikace ma slouzit jako orientaéni ndvod pro uvedeny implantd
t a instrumentarium. Je zamétfena pouze na problematiku implantace tohoto implantatu a predpoklada,
7e operatér 1 ostatni personal je dokonale seznamen s obecnymi pravidly operativy ndhradkycelniho
kloubu. Cilem publikace je umoznit I¢kaiim a instrumentaikam rychlou orientaci a spravné pouZzivani
jednotlivych prvki instrumentaria tak, aby bylo dosazeno optimalniho vysledku, a v neposledni fad¢,
aby nedochazelo ke zbyte¢nému poskozeni a znehodnoceni instrumentaria nebo dokonce implantatu.
V zadném piipad¢ tedy neni ucebnici operacni techniky.

Rozmérova rada

Ovalna jamka typ TC je vyrabéna z titanu (ISO 5832-3), a to ve dvou velikostech o vné&jsim|
praméru D, ve dvou délkach L. Ovalné jamka TC se sklada z plaste a artikulacni vlozky typ S.F./N nebo
S.F./10 aimplantuje se bez pouZiti kostniho cementu.

Kazdy plast’ je dodavan se zaslepovacim Sroubem do dna a zaslepovacimi Srouby do otvort v plasti
jamky a s draténou pojistkou jiz vloZenou do drazky plaste.

D/L/[ovalita] (mm) Objednaci ¢islo
50/62 [12] 333800 |
50/68 [18] 333802
56/68 [12] 333810 Q
56/74 [18] 333812 0 w o
64/76 [12] 333820 ‘ <
64/82 [18] 333822 O
|
Artikula¢ni vlozka jamky (UHMWPE)
Vlozka jamky N (symetricka)
Velikost vlozky Objednaci ¢islo
50/28 332015
56/28 332030
64/28 332050




Srouby (slitina Ti6Al4V)

Kortikalni Sroub s nizkou hlavou opatfeny Sestihranem 3,5 mm je dodavan v Sesti délkach,

Vlozka jamky 10° (asymetricka)

Velikost vlozky Objednaci ¢islo
50/28 332115
56/28 332130
64/28 332150

od 25 do 55 mm. Srouby jsou opatieny samoieznou pickou.

Spongiozni Sroub s nizkou hlavou opatieny Sestihranem 3,5 mm je dodavan v péti délkach,

od 25 do 55 mm. Srouby jsou opatieny samofeznou pickou.

Kortikalni Sroub

(mLm) Objednaci Cislo:
29 531910
30 331912
33 331914
40 331916
435 331918
55 331922

Uplna sestava jamky TC

Uplna sestava totalni endoprotézy kyéelniho
kloubu je tvofena femoralni komponentou (dfik), hlavici a
acetabularni komponentou (jamka) doplnénou o néktery
typ fixa¢nich Sroubd. V sestavé TEP lze kombinovat
kteroukoliv velikost diiku a jamky, musi vSak byt pouzita
hlavice odpovidajicich parametrti dle ptedpisii vyrobce,
specifikovanych v pfislusnych ptibalovych letacich.
Hlavice musi mit vnéjs$i primér odpovidajici priméru
artikulacni plochy vlozky (& 28 mm) a musi byt opatfena
odpovidajicim kuzelem.

Spongiozni Sroub

Objednaci ¢islo:




Nastroje pro aplikaci ovalné jamky typ TC

Instrumentéarium je uloZeno ve dvou kazetach umoznujicich prehledné uspotadéani nastroja pii
operaci, jejich pfipravu, sterilizaciiskladovani. Usporadéani kazet je na nasledujicich obrazcich.
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1 - Fréza struhadlova s rychloupinaci koncovkou, 2 - Nastavec struhadlové frézy - koncovka tifhran
(Synthes), 3 - Sablona tvarova (plast) pro jamku TC, 14 - Vlozka zkuSebni pro jamku TEP typ SF,
18 - Péchovac stépt - TC.
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1 - Fréza struhadlova s rychloupinaci koncovkou, 4 - Zavadéc plasté jamky TEP typ SF, 5 - Raménko
horizontalni zaméiovaci, 6 - Raménko vertikalni zaméfovaci s thlomérem, 7 - Drzak tvarové
sablony - TC, 8 - Sroubovak - 6HR 3,5 mm, 9 - Flexibilni nastavec pro vyménny vrtak , 9 - Vrtak -
koncovka s ploskou, 10 - Pouzdro vrtaci pro jamku TEP typ SF, 11 - Hloubkomér pro jamku TEP typ
SF, 12 -Klesté piidrzovaci pro jamku TEP typ SF, 13 - Sroubovak kloubovy, 15 -Vodi¢ fréz jamky
TC, 16-Vodicipouzdro-TC, 17-Drzak vodice fréz-TC.




Indikace implantatu:

Implantét je urcen pro implantaci do nesférickych acetabuli, zejména pro stupen poruSeni
sfericity jamky dle Paproskyho typu 2A,2B,2Ca3A.

Pacienti s jasnym infekénim postizenim TEP kycelniho kloubu, se zlomeninou v oblasti
acetabula ¢i disociaci panve Paprosky typ 3B nejsou vhodni pro tento typ ovalné jamky ve stavajici
modifikaci.




OPERACNI POSTUP

Obecné zasady
Operaci ovalné jamky TC Ize provést z libovolného pfistupu dle uvaZeni operatéra.

Pted kazdou operaci ovalné jamky je nezbytné provést predoperacni planovani, které umozni
urcit velikost implantatu. Planovani velikosti implantatu se provadi pomoci Sablon, které jsou
dodavany vyrobcem. Tyto Sablony se prikladaji na RTG snimky stejného zvétseni.

Podle zvoleného piistupu se operacni technika a postup operace od sebe lisi. Lze doporucit
Bauertv piistup, v nékterych ptipadech vystac¢ime s modifikovanym Watson - Jonesovym piistupem.

Jelikoz ovalna jamka TC umozituje vyplnit defekt na tésno (tzv. press-fit), je potieba si
zapamatovat spravny prumér frézy pro opracovani distalni a proximalni casti defektu. Pro
piehlednost je uvedena tabulka spravnych relaci mezi frézami pouZzitymi pro opracovani acetabula a
zavadénymi implantaty.

Pramér frézy | Velikost jamky
distalné | proximalné velikost ovalita
50/62 12
48 | 240
50/68 18
56/68 12
54 | D46
56/74 18
64/76 12
62 | 52
64/82 18

Velikost ptipravovaného ltizka je nutné vzdy prubézné kontrolovat Sablonou!
V nékterych ptipadech (chceme-li jamku umistit s menSim pfesahem) muizeme rozsifit rozméry
ptipravovaného lizka doporucenou frézou s citem od ruky nebo pouzit frézu o vétsim prameéru.




obr. 3

obrys pfipraveného
lozka

1. Opracovani acetabula
Vyjmeme uvolnénou komponentu

adtkladné odstranime vSechna cizi télesa a zbytky
mrtvych tkani.

Zjistime rozsah defektu, ozfejmime okraje
acetabula.

Pomoci plastové Sablony (3) nasazené na

- drzaku tvarové Sablony (7) urc¢ime velikost jamky

TC akniodpovidajici velikost frézy (obr. 2).

Postupné upravime stény i dno

acetabula; v distalni oblasti defektu rota¢ni frézou
(1) upnutou v nastavci (2) do velikosti o jeden
prumér mens$i nez je velky primér plaste
a exkochleujeme piipadné kavity nebo defekty
(obr.1). Na zaklad¢ posouzeni podle plastové
Sablony (3), pouzijeme pro opracovani
superioralni oblasti acetabula frézu podle tabulky
tj. pro implantat velikosti 50 frézu 40, pro
implantat velikost 56 frézu 46 a pro implantat
velikosti 64 frézu 52!
Ve vétsing piipadi staci pouze ozivit kost, protoze
implantat svym tvarem dobfe vypliluje vétSinu
defektt. Je-li zapotiebi pfipravit lizko ptesné,
pouzijeme vodi¢ fréz. /2/ Pamatujte, ze cilem je
vytvofit lazko podle skute¢ného tvaru jamky TC
tak, aby krajni klinovita Zebra byla pokud mozno
slabé zaseknuta do kosti a zaroven by implantat
mél byt vkladan do kosténého lizka s mirnym
pfesahem (obr. 3).

Poznamka:  Velikost ptipravovaného lizka je
nutné¢ vzdy prubézné kontrolovat Sablonou!
Pomoci otvoru v Sablon¢ Ize zaroven kontrolovat
dobré dosednuti na dno acetabula (obr.2).

V nékterych piipadech (chceme-li jamku umistit s
mens§im piesahem) mizeme roz§ifit rozméry
piipravovaného liizka doporucenou frézou s citem
od ruky, nebo pouZit frézu o vétSim pruméru.




2.Uprava podélného rozméru acetabula pomoci vodice fréz.

Z nastavce struhadlové frézy (2) vysuneme
plastové drzadlo a na néstavec nasuneme
plastové pouzdro vodi¢e (16) tak, aby jeho
priruba byla smérem k upinaci stopce (obr. 4).
Do nastavce upneme struhadlovou frézu (1)
odpovidajici ptficnému rozmeéru zeber jamky TC,
tj. pro jamku 50 pouzijeme frézu 40, pro jamku

56 pouzijeme frézu 46 a pro jamku 64 pouzijeme
frézu 52!

Na vodic¢ fréz (15) odpovidajici velikosti
nasadime drzédk vodie fréz s rukojeti (17)
pomoci rychloupinky tak, aby Sipka na
polohovaci smétovala proti Sipce na kostce
(obr.5).

Do drzaku vodice fréz (17)
zaSroubujeme rukojet’ podle potiteby operatéra.

Rukojet’ dotdhneme otocenim gatexového
drzadla.

15)




obr. 8

Vodi¢ fréz vlozime do vyfrézované
distalni casti acetabula a nastavec (2) se
struhadlovou frézou a vodicim pouzdrem
(16) vlozime do kostky vodi¢e (15) skrz
roziiznuti v kostce (obr. 5, 6 aobr. 7).

Do kostky zasuneme pouzdro (16),
které vymezuje spravny podélny rozmér
jamky TC. Pro krat$i podélny rozmér jamky
TC zasuneme pouzdro (16) do kostky tak, aby
nastavec (2) s frézou byl blize ramene vodice
(15). Pro delsi podélny rozmér jamky TC
pouzdro (16) otoéime o 180° (obr. ).
Spravnou polohu muZzeme zkontrolovat
pomoci popisu na kostce vodice fréz (15).

Upozornéni: PFi frézovani je
poti‘eba hlidat hloubku frézovani. Pri vétsi
hloubce frézovani nez je vyfrézovana
distalni oblast acetabula slouZici jako
opérna plocha pro vodi¢ muZe dojit ke
styku frézy s opérnou polokouli vodice!
Vodi¢ dovoluje podfrézova ni cca o 5 mm.

Boéni tvar kostniho lizka muiZzeme
doupravit 1Zi¢kou.




3. Zavedeni plasté jamky

Ptipravime sestavu pro zavedeni
definitivni jamky TC (obr. 9). Plast’ jamky
TC se zavadi pomoci zavadéce (4). Zavaded
plasté jamky muze byt opatien
horizontalnim (5) a vertikalnim (6)
zamétovacim raménkem s uhlomérem.

- — -
A

Spojeni plaste Sablony se zavadécem
je umoznéno nasazenim ovalného konce
diiku zavadéce do odpovidajiciho
zahloubeni ve dné plasté. Pevného spojeni
Sablony a zavadéce docilime zasroubovanim
Sroubu zavadéce do zavitového otvoru v
plasti Sablony. K dotazeni spojovaciho
Sroubu, jehoZz hlava s vnitinim Sestihranem je
umisténa v rukojeti, je ur€en Sroubovak se
Sestihranem 5 mm. Sroubovak se zavadi
\otvorem v narazniku rukojeti ve sméru Sipky.

Pfed zavedenim jamky musi byt
operacni stiil ve vodorovné poloze. Osa
jamky v transverzalni rovin€ musi byt 45° od
roviny sagindlni. Tuto osu uréime pomoci
horizontalniho zaméfovaciho raménka, které
musi probihat rovnob&zné s operaénim
stolem, a tudiz 1 soubézné s osou pacienta.
Druhé pomocné rameno je zavedeno
vertikdln¢ do zavadéfe. Na jeho konci je
jednoduchy thlomér s kyvadlem. Tento
uhlomér ukédze velikost anteverze jamky
vzhledem k sagindlni rovin¢. Doporucujeme
volitanteverzijamky 10az 15°.

Pted zavedenim plasté vyplnime dno
acetabula kostnimi Sté€py. (implantit ma
ploché dno).

10




obr. 12

Zavedeme plast jamky TC do
pfipraveného acetabula, urcime
pozadovanou polohu pomoci
ramének a plast jamky kotvime
udery kladiva na nédraznik zavadéce.
Pti zavadéni je potieba plast’ pevné
drzet v dané poloze (obr. 10).

Poznamka: Ptred zavedenim plasté
jamky do pfipravené¢ho acetabula
muzeme vyplnit mezizeberni
prostory plasté kostnimi Stépy
(obr. 11). Je tieba si uvédomit, ze pii
vySe popsaném zplsobu zavadéni
plasté mohou nékteré Stépy
vystrelovat ven.

4. Pomocna fixace Srouby

Plast jamky TC dovoluje
fixovat implantat samofeznymi
titanovymi Srouby kortikalnimi nebo
spongiéznimi. Srouby lze zavést do
vSech tii kosti tvoficich acetabulum,
ato jak pomoci otvorl v Zebrech tak i
pomoci Ctyf otvorti uvnitf plaste.
Tyto Ctyfi otvory jsou opatieny
zaslepkou, kterou uvolnime pomoci
kloubového (13) nebo ptimého (11)
Sroubovaku.

11




Pro Srouby vyvrtdme pomoci vrtdku o
priméru 3.2 nebo 4 mm (podle kvality
kostni tkédn€) s ohebnym nastavcem (9)
otvory, jejichz hloubku si zméfime
hloubkomérem (11). V tomto piipadé¢ musi
byt vrtdk opatfen vrtacim pouzdrem (10)
(obr. 12). Nékdy Ize pouzit ipiimy vrtak.

Pfi zavadéni Sroubli upneme Sroub do
ptidrZzovacich klesti (12) a zasroubujeme ho
pomoci kloubového Sroubovaku (13). Je
potieba, aby fixace byla stabilni a jamka TC
pevné dolehla k vlastni kosti 1 na Stépy
(obr. 13).

Srouby plné dotahujeme az po zavedeni
vSech fixacnich Sroubl. Je nutné, aby tyto
Srouby byly pevné dotazeny, protoze
vy¢énivajici hlavy nedotazenych Sroubt by
zabranily spravnému dosednuti aktikulacni
vlozky ajejimu zajisténi draténou pojistkou.

Srouby pro pomocnou fixaci
doporucujeme pouZzivat vzdy.

Zkontrolujeme spravnou polohu
plasté a uzavieme otvor pro zavadé¢ v plasti
piipravenou kovovou zatkou. Dbame pfii
tom, aby zatka nepfecnivala do vnitiniho
prostoru plasté. Pokud neni tento pozadavek
splnén, nelze zavést artikulaéni vlozku
(obr. 14).

5. Pouziti kostni plastiky

Pomoci péchovace stépu (18)
zatlaCime dal8i pfipadné spongiozni Stépy
mezi zebra. Naposledy zkontrolujeme
spravnou polohu jamky.

Poznamka: Vyplnéni mezizebernich
prostori Ize provést az po vsazeni artikulacni
vlozky (obr. 15).




6. ZkuSebni zakloubeni

Do plésté vlozime zkusebni vlozku
(14) urcenou pro zkusSebni zakloubeni.
Vlozku neni tfeba v plasti zajiStovat, je
drzena pruznosti pojistky vplasti jamky TC
(obr.16).

7. Vsazeni artikulaéni vlozky

Pfed kone¢nym vsazenim
artikulacni vlozky zkontrolujeme Cdistotu
vnitini plochy plasté, aby bylo zaruceno
dokonalé dosednuti vlozky, a tim i spravna
funkce draténé zajist'ovaci pojistky.

Spravné zapadnuti pojistky do
drazky v artikulaéni vlozce je provazeno
»Klapnutim*.
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